
P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        دهت خامعت الانبار نهعهوو انصرفتم                    

2009 ,( 3), ( 3 ) :124-126 

 

421 

 السيراميك يزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية       
 محمد احمد عواد*                                قاسم نجيب حميد**

 كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الأنبار 
 الشركت العامت لصناعاث السجاج والسيراميك -وزارة الصناعت والمعادن 

 

 

 

 

 معمومات البحث:
 

 الخلاصة: 
 00/00/2042تاريخ التسليم: 

 6/5/2041تاريخ القبول: 

 2042/   6/   41 تاريخ النشر:

DOI:10.37652/juaps.2009.15548  

ل النجن  %وباسنتدعام رمنا011في هذا البحث تم تصنيع قطع سيراميكية بورسمينية منن منواع اراقينة  
الرمننل الزجنناجي بنسننبة  %,54% ومننن هننذم المننواع اياننا هنني الكننابولين الابنني  بنسننبة 01لاول مننرب بنسننبة 

%. تستدعم في التفاالات الكيمياوية لمعامنل انتناج الحنوام  والانازات حينث 4% وحطام الزجاج بنسبة 54
ومنهنا معامنل انتناج الامونينا وانتناج تستدعم في ممئ الرئكترات وتسااع فني زيناعب سنراة التفناالات الكيميائينة 

اانننافة الننن   .ن المسنننتدعم فننني الصننننااات الاذائينننةحنننام  الفسنننفوريا وانتننناج  ننناز  ننننائي اوكسنننيع الكننناربو 
اسننتدعاماتها فنني امميننات تكريننر وتصننفية النننفط, تكننون بهننذم الاطننع المصنننعة باسننكال واحجننام مدتمفننة تسننااع 

تسريع الانتاج من دلال زيناعب سنراة التفناالات, وتكنون لهنذم  هذم التعرجات الموجوعب في الاطع ام  اممية
 .الاطع مواصفات مسابهة لماطع الاجنبية المستورعب وبأقل الاسعار مما يوفر العممة الصعبة لمبمع

 

 انكهماث انمفتاحيت:
 سيراميا,     

 .تفاالات كيميائية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
المننننواع اسننننتدعام دامننننات  الداصننننة السنننناباة فننننيان العراسننننات     

العراقيننة فنني انتنناج الاجسننام السننيراميكية البورسننمينية توانن  لنننا ك يننرب مننن 
ان الاعبيننننات تسننننير النننن  عراسننننات   النننن  بالإاننننافة, (5, 0)المعمومننننات 

 ( 0رية متعععب في هذا المجال )نظ
وقننع اسننتطعنا ان نتعامننل مننع متسننع مننن هننذم الدامننات فنني تصنننيع 

ب فنني زينناعب سننطوح بورسننمينية تسننتدعم كمننواع مسننااعالراميكية الاطننع السنني
ية, تكون هذم الاطع المصنعة باسكال مدتمفة واحجنام التفاالات الكيمياو 

مونينا او قسنم منن الحنوام  انع اسنتدعامها فني معامنل انتناج الا متعععب
فننأن يع الكنناربون ومعامننل تكريننر النننفط كسنناو معامننل انتنناج  نناز  نننائي او 

يزيع من سراة  (Catalysts)ا سموا اامل مسااعهذم الاطع نراها تسم
وهنننو    التفاانننل . وذلنننا باسنننتدعام اوزان معيننننة منننن الكنننابولين الابننني 

ابننارم اننن ترسنننبات مننن الاطينننان فنني محافظننة الانبنننار )قاننا  الرطبنننة( 
 ويمتننننننننننننننناز بتنننننننننننننننعرج حبيبننننننننننننننني حينننننننننننننننث جزيئاتننننننننننننننن  حجمهنننننننننننننننا اقننننننننننننننننل 

ناطننننة ( ويمتنننناز بمجننننال تزجنننني وذات مرونننننة االيننننة و مننننايكرون 5مننننن )
معننننننعن  ( يتكننننننون بصننننننورب رئيسننننننية منننننننم   0511مننننننن ) أك ننننننرانصننننننهارم 

 (.5)الكاوولينات ويحتوي ام  نسبة من المواع المنصهرب 
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ومنننن  الاطينننان ابنننارب انننن ترسنننبات منننن وهنننو   والرمنننل الزجننناجي 
قانننا   ق الانبنننارالعنننرا) موجنننوعب فننني الصنننحرا  الاربينننةالالكنننوارتز الناينننة 

 .بة(الرط
% أي 98الن  حنوالي  SiO2حيث تصنل نسنبة اوكسنيع السنميكون 

يمتنناز بنانناوم االيننة ويحتننوي امنن  نسننبة قميمننة مننن السننوائ  ويسننتدعم فنني 
)محافظنننة  فننني وهننني رمنننال مكتسنننفة رمنننال النجننن و  . (4)انننعب مجنننالات

العننراق( حيننث لهننا مواصننفات مااربننة لعمننل فمعسننبار الصننوعيوم  النجنن  /
المستورع في عرجات حرارب محععب تعمل امن  اجنرا  تامانل بنين جزيئنات 

كننننننناوولين لتعطننننننني قطنننننننع سنننننننيراميكية قوينننننننة مطابانننننننة لماطنننننننع الرمنننننننل وال
 (.6)البورسمينية

وحطام الزجاج وهو ابارب ان مدمفات الالواح الزجاجينة المكسنورب 
حيننث تطحننن هننذم المننواع  و يرهننا.والاننناني والاواننني الزجاجيننة المحطمننة 
( وذلنا باسنتدعام كنرات 63mm)بتعرج حبيبي يصل الحجنم الن  اقنل منن

بة معيننة وتسنكل فني الاالن  المطمنو   نم تجفن  تنعريجيا بورسمينية ورطو 
( عرجنة مئوينة ولمنعب تصننل 0511_0041وبعنعها تحنر  بحنرارب تصنل )

  سااات. 8ال  
 الجزء العممي:
 طرياة العمل:

% ورمال 54الأبي  الكابولين  :وهييتم دمط المواع الاولية  -4
%. 4% وحطام الزجاج 51 % والرمل الزجاجي01النج  

mailto:scianb@yahoo.com
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ويطحن طحن كرات بورسمينية معرجة ذات  طاحونة في وتواع
يتم دمط المواع الاولية  (63mm) يموصول ال  حجم حبيبل جيع

وبصورب متجانسة بواسطة الطواحين  االام حس  النس  المبسرب
باستدعام الطحن الرط  ومن  م التجفي  ال  الرطوبة المطموبة 

كيل او يتم الترطي  ال  وطول عرجة رطوبة حس  نوع التس
سااة قبل  58المطمو  وتكون فترب التدمير لا تال ان 

 .(7)التسكيل
-04حيث التسكيل بالاوال  الدسبية انعما تكون رطوبة المواع ) 

%( وانع استدعام الاوال  الحعيعية والااط بالمطرقة تكون الرطوبة 06
ومن  م %( 00-05)الرطوبة استدعام البا اة تكون  وانع%( 05-00)

% وبعع 0جية ال  ان تصل الرطوبة اقل من ريبصورب تعتترا تجف  
مئوية بصورب تعريجية  ة( عرج0511ذلا تحرق بالفرن بعرجة حرارب )

وتبريع  سااة.عرجة/  41 الحرق سااات وسراة( 8) إنااج ب( وفتر 8)
يبين التحميل الكيميائي  (0وجعول رقم ) .م/سااة 41تعريجي بسراة 
 منماذج المصنعة.صورب ليبين  (0والسكل )لممواع المستدعمة 

بالتسكيل و  %9-8التسكيل بالكبس السب  الجا  تكون الرطوبة  -2
بالتسكيل اليعوي الميكانيكي و  %06-05اليعوي تكون الرطوبة 

 %05 – 05المسترا 
 يتم التجفي  للانتاج المصنع  -2
 سااة  58لمعب                    ( م   54  – 01)
 سااة 58لمعب                       (م   81 – 61)
( عرجة مئوية مع مرحمة 1150- 1200الحرق بعرجة حرارب ) -1

 بوت لمعب سااة حيث يكون ارتفاع الحرارب واندفااها تعريجي 
يتم قياس امتصاص الما  لكل عرجة مئوية / سااة(  50بسراة )
 قطعة

 Wa-Wb ×011نسبة أمتصاص الما  = 
                             Wa  

 wa                    ) وزن الاطعة جافة ) م =   
                wb ) وزن الاطعة مسبعة بالما  )  م = 

   

 .       wa    ×( قياس الك افة )ك افة الما ( 5
                                             Wc – Wb   

 waوزن الاطعة الجافة = 
 wb وزن الاطعة المامورب المعماة =
  wcوزن الاطعة المسبعة بالما  = 

 مااومة الحوام (0
,  HClيتم وزن الاطعة وواعها في محاليل مدفة من الحوام  

HNO3   ,H3PO4  بتراكيز مدتمفة وتركها لمعب سااة و م توزن
ونلاحظ الوزن وتعاع التجربة اعب مرات ونسجل فرق الوزن . ويتم 

 حسا  فرق الوزن .
 النتائج والمناقشة:

تنم اجنرا  العمنل باسنمو  الهنعسنة العكسنية .. وهنذا ينعدل صنننااة 
لمبمع انع نجاح العمل .... حيث تم ادذ نماذج من السركة العامة  جعيعب

 وكانننت فحوصننات الاطننع لمفوسننفات والسننركة العامننة لممسننروبات الاازيننة
 لمسننتورعباامننا فحوصننات الاطننع  (5المصنننعة مواننحة فنني جننعول رقننم )

(% 5-0,8منن ناحينة الامتصاصنية )  (0ي جعول رقم )فكانت متم مة ف
....  kg/cm2 600وقوب الكسر لاتانل انن  2.1g/cm3وك افتها تصل 

تننم التوصننل النن  تحاننير المننواع وفننق النسنن   الدامننات العراقيننةوبعراسننة 
حيث كانت النس  المحنععب منن جنرا  الدبنرب ( 0في جعول رقم )المبسرب 

فمعسننننبار صننننوعيوم مسننننتورع تننننم  (25-30)%المتراكمننننة حيننننث ان نسننننبة 
تعننوي  مننا ياابمهننا مننن رمننال النجنن  الحاممننة لمفمعسننبار وكننذلا النسنن  

.. وبعنع اجنرا  اممينة الطحنن (9) احععب الادنر  ماابمنة الن  منا يسنابهالم
عرجنننة مئوينننة بنننافران  0511والتسنننكيل والتجفيننن  والحنننرق بعرجنننة حنننرارب 

التننني حصنننمنا  لمصننننعةننننت نتنننائع الاطنننع االسنننركة العامنننة لمزجننناج ... كا
 .اميها كانت جيعب

المواصنفات الاياسنية الصناعرب اممنا  ان النتنائع محنععب وفنق مسنوعب 
)امتصنناص  5899/5منن عائنرب التاينيس والسنيطرب النواينة العراقينة النرقم 

 .%(0الما  اقل من 
 المصادر:

" عراسنننة اولينننة حنننول تحانننير  0990الاطنننان, ابنننع العظنننيم بسنننير  -0
 –كمينة العمنوم  –اطروحنة ماجسنتير واع دام محمية" البورسمين من م
 جامعة الموصل.

" اكتسنا   5111الكعبي, ااعل ابع الجبنار , ابنع ان نجنم, وفنا   -5
رمال حاممة لمفمعسبار امن تكوين العبابنة فني سنمال  نر  النجن  

, جيوسنننننيو  , تارينننننر عادمننننني رقنننننم  0999وتانننننعير احتيننننناطي لهنننننا 
2535 

3-Worrall-w-e ((clay and ceramic raw materes 

London, Applied science publishers Itd 1975 

p.p178. 

 4-Bro whell, W.E.(structure clay products) newyork 

spring verlag,1976.p.p.75. 
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 5-Singer,F.and Singer Industrial Ceramics; 

champman Hall LTD,. London , 1983.             

)تصننننيع  5115, ع. محمنننع الكربنننولي مي , قاسنننم نجيننن ,المرسنننو  -6
بننننرا ب  (م مدمفننننات الاسننننمنت الابنننني الهيكننننل السننننيراميكي باسننننتدعا

 .0109 ادتراع
الكربننننننولي ,محمننننننع احمننننننع وجمااتنننننن  )اسننننننتدعام بعنننننن  المدمفننننننات  -7

جامعنة  الصنااية في تصنيع كاسي التسنطي  انازل لمحنرارب(. مجمنة
-007,ص 5118لسنننننة  0ععالعنننن 5جمننننعالانبننننار لمعمننننوم الصننننرفة م

050. 
الكربننننننولي, محمننننننع احمننننننع وجماات )تصنننننننيع بننننننلاط اننننننازل لمحننننننرارب  -8

والرطوبننة مننن بعنن  مدمفننات الصنننااة(.برا ب ادتننراع مسننجمة بننرقم 
006/5118 

ات " تصنننننيع الكننننر  0998الننننراوي , صنننناعق ابننننع الحميننننع وادننننرون  -9
-عاع البورسننمينية محميننا " اتحنناع مجننالس البحننث العممنني العربيننة .بانن

0980.   
 التحاليل الكيمياوية لممواد المستخدمة (1جدول رقم )
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 ( فحوصات القطع المصنعة2جدول رقم )
 نتائح انبحث انفحوصاث انمختارة

 Densityانكثافت
2.1 – 2.2 g/ 

cm3 

 Coldctushingقوة انكسر

straight 

600 – 650 Kg / 

cm2 

 Waterالامتصاصيت

Absorbtion 
( 1 – 1.5 ) % 

 Acid studitity نحامضيتا
0.7 – 0.8 % in 

water 

 ( فحوصات القطع المستوردة3جدول رقم )
 اننتائح انفحوصاث انمختارة

 Density 2.1 g/cm3انكثافت

 Coldctushing straight 600 kg/cm2قوة انكسر

 % Water Absorbtion ( 2 – 1.5 )الامتصاصيت

 % Acid studitity 0.8 انحامضيت

 
 

 

 

 

INCREASED CHEMICAL REACTION BY THE CERAMIC 

MOHAMMED A.  AWWAD           QASAM N. HAMED 

E.mail: scianb@yahoo.com 

 
ABSTRACT:  

In this research, We produce ceramic filling by Iraqi material 100%.By use for the first time, Al-Najaf sand by 

ratio 30% and Kaolinitic 45%, Silica 25%, glass crach 5%.In chemical reaction for acid and gases factories which 

used that to putting the filling to increasing which reaction surface catalysts and part of that is Amonia production 

factories and acid phosphor production which used in industrial alimentative. Add for that ,Its used for analysis and 

filter oil. Through using special weight from main material after grind with chosen grine size which helped to 

increasing for production and thats will be increasing for reaction speed. For this pieces produce same property for 

import forgien and by low coasted which saving dollars to the country.    
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